
Приложение №2 к Извещению. Техническая часть 

 
 КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 

 

1. Наименование товара: Бетонная смесь марки B30 F300 W8 

Наименование показателя Показатели для определения соответствия 

Требования к качеству  

Бетонная смесь изготавливается в соответствии  

с ГОСТ 26633-2015. 

Поставляемая бетонная смесь должна соответствовать 

требованиям данного ТЗ, качество бетонной смеси 

определяется согласно п.7.3 ГОСТ 7473-2010 «Смеси 

бетонные. Технические условия (с Поправкой)»: 

- класс по прочности на сжатие – не менее В30;  

- группа морозостойкости – не менее F300; 

- водонепроницаемость - не менее W8; 

Требования соответствия 

нормативным документам 

До начала поставки бетонной смеси Поставщик 

предоставляет карты подбора составов бетонной смеси (для 

согласования). 

Каждая партия (суточный объем) бетонной смеси должна 

иметь документ о качестве бетонной смеси и протокол 

испытаний по определению нормируемых показателей 

качества бетона. 

Страна происхождения1:  

2. Наименование товара: Бетонная смесь B30 F300 W6 

Требования к качеству  

Товарная бетонная смесь изготавливается в соответствии 

с ГОСТ 26633-2015. 

Поставляемая бетонная смесь должна соответствовать 

требованиям данного ТЗ, качество бетонной смеси 

определяется согласно п.7.3 ГОСТ 7473-2010 «Смеси 

бетонные. Технические условия (с Поправкой)». 

- класс по прочности на сжатие – не менее В30;  

- группа морозостойкости – не менее F300; 

- водонепроницаемость - не менее W6; 

Требования соответствия 

нормативным документам 

До начала поставки бетонной смеси Поставщик 

предоставляет карты подбора составов бетонной смеси (для 

согласования). 

Каждая партия (суточный объем) бетонной смеси должна 

иметь документ о качестве бетонной смеси и протокол 

испытаний по определению нормируемых показателей 

качества бетона. 

Страна происхождения1:  

3. Наименование товара: Бетонная смесь В20 F300 W6 

                                           
1 Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является 

основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров. 



Требования к качеству  

Товарная бетонная смесь изготавливается в соответствии 

с ГОСТ 26633-2015. 

Поставляемая бетонная смесь должна соответствовать 

требованиям данного ТЗ, качество бетонной смеси 

определяется согласно п.7.3 ГОСТ 7473-2010 «Смеси 

бетонные. Технические условия (с Поправкой)». 

- класс по прочности на сжатие – не менее В20;  

- группа морозостойкости – не менее F300; 

- водонепроницаемость - не менее W6; 

Требования соответствия 

нормативным документам 

До начала поставки бетонной смеси Поставщик 

предоставляет карты подбора составов бетонной смеси (для 

согласования). 

Каждая партия (суточный объем) бетонной смеси должна 

иметь документ о качестве бетонной смеси и протокол 

испытаний по определению нормируемых показателей 

качества бетона. 

Страна происхождения1:  

4. Наименование товара: Бетонная смесь В20 F200 W6 

Требования к качеству  

Товарная бетонная смесь изготавливается в соответствии 

с ГОСТ 26633-2015. 

Поставляемая бетонная смесь должна соответствовать 

требованиям данного ТЗ, качество бетонной смеси 

определяется согласно п.7.3 ГОСТ 7473-2010 «Смеси 

бетонные. Технические условия (с Поправкой)». 

- класс по прочности на сжатие – не менее В20;  

- группа морозостойкости – не менее F200; 

- водонепроницаемость - не менее W6; 

Требования соответствия 

нормативным документам 

До начала поставки бетонной смеси Поставщик 

предоставляет карты подбора составов бетонной смеси (для 

согласования). 

Каждая партия (суточный объем) бетонной смеси должна 

иметь документ о качестве бетонной смеси и протокол 

испытаний по определению нормируемых показателей 

качества бетона. 

Страна происхождения1:  

5. Наименование товара: Бетонная смесь В15 

Требования к качеству  

Товарная бетонная смесь изготавливается в соответствии 

с ГОСТ 26633-2015. 

Поставляемая бетонная смесь должна соответствовать 

требованиям данного ТЗ, качество бетонной смеси 

определяется согласно п.7.3 ГОСТ 7473-2010 «Смеси 

бетонные. Технические условия (с Поправкой)». 

Требования соответствия 

нормативным документам 

До начала поставки бетонной смеси Поставщик 

предоставляет карты подбора составов бетонной смеси (для 

согласования). 

Каждая партия (суточный объем) бетонной смеси должна 

иметь документ о качестве бетонной смеси и протокол 

испытаний по определению нормируемых показателей 

качества бетона. 

Страна происхождения1:  
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