
 

№ п/п 

Наименование Товара с указанием 

конкретных качественных и количественных 

значений эквивалентности товара 

Единица 

измерения 
Количество 

Страна 

происхождения 

1. 

Щебень 

Щебень должен соответствовать 

требованиям ГОСТ 8267-93 и обладать 

следующими характеристиками: 

- Максимальная крупность зёрен не более 20 

мм. 

- Минимальная крупность зёрен не менее 5 

мм   

- содержание пылевидных частиц по массе 

не более 1% 

- В том числе глины в комках не более 0,25% 

- Марка по морозостойкости, не ниже F300.  

- Марка щебня по прочности: не ниже 800. 
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