
1. Описание объекта закупки  

1.1 Гранулометрический состав щебня ГОСТ 8267-93: 

Полные остатки на контрольных ситах при рассеивании щебня должны соответствовать указанным 

в таблице, где d и D – наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен : 

 

Диаметр отверстий контрольных сит, мм d 0,5(d+D) D 1,25D 

Полные остатки на ситах, % по массе От 90 до 100 От 30 до 60 До 10 До 0,5 

 

2.  Объем поставки:  

 

№ Наименование товара ед.изм всего 

1 Щебень фр 20-40  ГОСТ 8267-93 тн. 10 000 

2 Щебень фр 5-20 ГОСТ 8267-93 тн. 16 000 

 

Наименование 

товара 

Соответствие 

требованиям 

Наименование показателя Значения 

показателя 

1. Щебень фр. 

20-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 8267-93 

Наименование и генетический тип 

породы 

Изверженная 

магматическая 

горная порода- 

гранит 

2. Щебень фр. 

5-20 

Содержание дробленых зерен в 

щебне, % по массе 

не менее 80 

 Содержание зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы, % по 

массе (таблица 2  ГОСТ 8267-93) 

до 15 включ. 

Марка по дробимости щебня из 

изверженных горных пород (таблица 

4  ГОСТ 8267-93) 

не менее 1200  

Марка по истираемости (таблица 6  

ГОСТ 8267-93) 

И1 

Содержание зерен слабых пород, % по 

массе (таблица 7  ГОСТ 8267-93) 

5 

Морозостойкость (таблица 8  ГОСТ 

8267-93)   

не менее F200 

Содержание пылевидных и глинистых 

частиц, % по массе  

не более 1 


